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Standarlara ait değişiklik bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu değişiklikler test fiyatını, test 

süresini ve numune boyutunu etkilemeyecektir. Aksi belirtilmedikçe, tüm test 

taleplerinde standardın güncel sürümü uygulanacaktır.  

 

 

Standart No 

 

Standart Adı 

 

BV Yürürlülük 

tarihi 

 

Açıklamalar 

 

 

 

 

ISO 16322-2 

2021 

 

 

Textile - Determination of 

Spirality After Laundering - 

Part 2: Woven and Knitted 

Fabrics 

 

 

 

 

 

18 Haziran 2021 

 

 Prosedür A- Köşegen 

işaretleme -Hesaplama 

Formülünün mutlak 

değeri belirlendi. 

 Şekil 5 - Yıkama sonrası 

ters T işareti (prosedür B) 

ve Şekil 7 – Yıkama 

sonrası Prototip giysi 

işaretlemesi (prosedür 

C) düzeltildi. 

 

 

 

 

 

ISO 16322-3 

2021 

 

 

 

Textile - Determination of 

Spirality After Laundering - 

Part 3: Woven and Knitted 

Garments 

 

 

 

 

 

18 haziran 2021 

 

 

 

 

Şekil 4 - Yan dikiş (kenar 

kıvrımı) – Yıkama sonrası 

giysi işaretleri düzeltildi. 

 

 

Genel Bilgiler 

Açıklamalar 
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